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Construction Chemicals

COATIX® EP 3248 Self-Leveling

Solventsiz Epoksi Self-Leveling Zemin Kaplamasi

Uriin Hakkinda

COATIX® EP 3248 Self-Leveling; solvent icermeyen, iki bilesenli, epoksi re¢ine esasly, renkli, kendiliginden yayilan
(self-leveling) zemin kaplama malzemesidir. Diiz, derzsiz ve gdzeneksiz bir yiizey olusturur; yiiksek mekanik
mukavemeti ve genis kimyasal dayanimi ile agir yaya ve arac trafigine maruz endiistriyel zeminlerde kullanilir. Sert,
camsl ve pliriizsiz bitisi sayesinde kolay temizlenir, hijyenik ve steril kosullara uygundur.

Kullanim Alanlar

o Fabrikalar, depolar, montaj ve bakim atolyeleri

e Ucak hangarlari, ylikleme rampalari, kapali ve ¢ok katli otoparklar

o llag, gida, icecek, boya ve kagit endiistrisi tesisleri

¢ Hastaneler, laboratuvarlar ve hijyen gerektiren steril ortamlar

¢ Endiistriyel mutfaklar, yemekhaneler ve camasirhaneler

e Alisveris merkezleri, magazalar, terminaller, sergi ve fuar alanlari

¢ Ofisler, is yerleri ve yogun yaya trafigine maruz kalan i¢ mekanlar
icerisine kuvars kumu ilave edilerek kalinlik artirilabilir; taze yiizeye kuvars serpilerek kaydirmaz (kumla
koreltilmis) sistem elde edilebilir.

Avantajlari

¢ Solventsizdir; uygulama sirasinda diisiik emisyon saglar

e Kendiliginden yayilir; diiz, derzsiz ve gézeneksiz bir ylizey olusturur
¢ Yiiksek mekanik mukavemet ve asinma direncine sahiptir

¢ Pek cok kimyasala ve inorganik asitlere karsi dayanikhdir

e Siv1 gecirimsizdir; hijyenik ve steril kosullara uygundur

e Pilrizsiiz ve sert camsi ylizeyi sayesinde kolay temizlenir

o Icerisine kuvars/silis dolgu ilave edilerek kalinlik artirilabilir

e Kuvars serpilerek kaydirmaz ytizey elde edilebilir

¢ RAL renk kartelasindaki tonlarda tiretilebilir

Teknik Ozellikler

Genel Bilgiler

iki bilesenli, renkli, epoksi recine esasl (A: regine, B:

Malzeme yapist sertlestirici)

Abileseni (regine): Renkli sivi - RAL kartelasi tonlarinda*

ol 1 4wl B bileseni (sertlestirici): Acik sari, seffaf sivi

Yogunluk (karisim) 1,50-1,60 g/cm?® / 23°C (EN ISO 2811-1)

Viskozite (karisim) 1500-2000 mPa-s / 23°C (EN ISO 3219)

Ugucu organik madde (VOC) <10g/L-2004/42/EC (Kat. [1A/j, sb; sitnir 500 g/L)
Kati madde orani %100 (agirlikea)

Servis sicakligl 0°C / +80°C

Mekanik Dayanim
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Basing dayanimi (EN 12190 / EN 196-1) > 60 N/mm?

Egilme dayanimi (EN 12190 / EN 196-1) >30 N/mm?

Shore D sertligi (EN ISO 868 / DIN 53505) 78+5

Asinma direnci - Taber (EN 1504-2) 115 mg (CS10 /1000 g / 1000 devir)

Cekip koparma yapisma dayanimi (EN 1542

JEN 1504-2) >2,0 (1,5)> N/mm? - beton icinde kopma
arpmaya direnc deneyi - 1n1 > m
C direnc deneyi (EN 1504-2) Smif 11 (= 20 Nm)

Kapiler su emme ve su gecirgenligi (EN < 0,1 kg/m?-h0-S

1504-2)

Karisim orani (A / B) 80 / 20 (agirlik¢a) - 2,5 / 1 (hacimce)

Inceltici Inceltilmez

Uygulama yontemi Disli mala / ayarli rakel ile yayma, kirpi rulo ile hava alma

Kap 6mrii 25-30dk / 23°C, 15 kg (EN ISO 9514)

Tiiketim 1 mm kalinlik i¢in 1,50—1,69 kg/m? (kuvarssiz karisim)
Minimum uygulama kalinlig1 1,0 mm

Uygulama sicakligi (ortam ve zemin) +10°C / +30°C

Kabul edilebilir zemin nemi Agirlikea en fazla %4

Ortam bagil nemi En fazla %80

Kuruma Siireleri

Dokunma kurumasi 6-8 saat / 23°C (EN IS0 9117)

Yaya trafigine acilma 24 saat / 23°C

Tam kuruma 7 giin / 23°C (EN IS0 9117)

Kat kabul siiresi En erken 24 saat - en ge¢ 48 saat / 23°C

Kap Omrii (15 kg karisim i¢in)

+10°C ~ 60 dakika
+20°C ~ 30 dakika
+30°C ~ 15 dakika
Yangina tepki sinifi (EN 13501-1) Bi-s1

Tehlikeli maddeler GBF'na bakiniz

* Metalik, floresan ve 4000 serisi renkler harictir. Dogrudan gtines 1s1g1 altinda renk tonunda degisim gériilebilir; bu durum
kaplamanin performansini etkilemez.

Belirtilen teknik degerler +23°C ortam sicakligi ve %50 bagil nem kosullarinda elde edilmistir; ortam ve yiizey sicakligi diisttikce
stireler uzar, ytikseldikce kisalir.

Uygulama Talimati

Yiizey Hazirhig:

Beton yiizey kiiriinii almis (en az 28 giin), temiz, saglam ve yeterli basin¢ dayanimina (en az 25 N/mm?) sahip
olmaldir. Yiizeyin ¢ekme kopma (Pull-Off) degeri 1,5 N/mm?den az olmamaldir. Zayif kisimlar freze, kum
piiskiirtme veya zimpara ile uzaklastirilmali; ¢cimento serbeti kaldirilarak agik gézenekli bir yiizey elde edilmelidir.
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Yiizeyde yag, katran, zift, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yagi gibi yapismay1 onleyici maddeler
bulunmamalidir. Kir ve toz vakum ile alinmalidir. Kus gozii bosluklar ve delikler agiga ¢ikarilarak uygun tamir harci
ile doldurulmaldir. Yiizey, uygulamadan dnce mutlaka COATIX® EP 1180 Primer epoksi astar ile astarlanmali ve
gozeneksiz, stirekli bir astar filmi olusturulmahdir.

Nem Kontrolii

Uygulamadan 6nce nem 6lger ile betonun nemi 6lgiilmelidir; kabul edilebilir nem sinir1 agirlik¢a en fazla %4 tir.
Nem o6l¢er bulunmuyorsa 1 m x 1 m naylon 6rtii yiizeye bantla yapistirilir ve 24 saat beklenir; sabah kontroliinde
naylon altinda yogusma yoksa uygulamaya devam edilebilir. Uygulama 6ncesinde ¢iylenme (yogusma) noktasina
da dikkat edilmelidir; yilizey sicakligi ¢ciy noktasinin en az 3°C iizerinde olmalidir. Yiikselen nem sorunu bulunan
zeminlerde uygulama yapilmamalidir.

Karisimin Hazirlanmasi

A bileseni, karistirmadan 6nce kendi iginde mekanik olarak homojen hale getirilmelidir. B bileseni A bilesenine
tamamen eklendikten sonra, 300-400 dev/dk diisiik devirli karistiric1 uglu matkap ile homojen bir karisim elde
edilene kadar karistirllmalidir. Kuvars kumu karisim altinda diisiik devirde eklenmeli ve yine homojen oluncaya
kadar karistirilmalidir. Hava siiriiklenmesini en aza indirmek icin gereginden fazla ve yiliksek devirde
karistirmaktan kaginilmalidir. Karisimin tamamu temiz bir kaba aktarilarak kisa siire tekrar karistirilmahdir; kova
dibinde karismamis malzeme kalmamalidur.

Karisima kesinlikle su, solvent veya tiner ilave edilmemelidir. Bilesenler dogru oranlarda ambalajlanmistir; tiriiniin
bir kism1 kullanilacaksa karisim oranina tarti ile uyulmalidir. Biiyliik miktardaki karisimlarda kap émrii kisalir,
uygulama icin vakit kalmaz. Malzemeler, ortam sartlarina uyum saglamasi i¢cin uygulamadan en az 24 saat 6nce
uygulama alanina getirilmelidir.

Kuvars Miktar

Self-leveling kuvarsi 10 kg'lik ambalajlarda verilir. Yaz aylarinda torbanin tamami kullanilmahdir. Kuvars eksik
girildiginde asir1 yayilma olacagindan zemindeki tiimsekler daha belirgin hale gelir ve mukavemet diiser. Hava
kosullarina gore 15 kg'lik set (A: 12 kg + B: 3 kg) i¢in 6nerilen kuvars miktart:

Hava sicakligi Kuvars (C) miktar1

+28°C ve lizeri 15 kg
+23°C - +28°C 10 kg
+10°C - +23°C 8 kg

Kaplama Uygulamasi

e Karistirma sonrasy, siiriiklenen havanin atilmasi i¢in karisim kisa bir siire (1-2 dakika) bekletilebilir.

e Astarlanmis yiizeye dokiilen COATIX® EP 3248 Self-Leveling, disli mala veya ayarli rakel ile 6ngoriilen kalinlikta
yayilir. Self-leveling uygulamalarda kalinlik en az 1,0 mm olmalidir.

¢ Yayma isleminden hemen sonra, hava kabarciklarinin ¢ikmasi igin tiim yiizey kirpi rulo ile taranir. Bu islem
sirasinda ¢ivili ayakkabi kullanilmalidir.

e Kaydirmaz (kumla koreltilmis) yiizey isteniyorsa; +20°C'de yaklasik 15 dakika sonra, en ge¢ 30 dakika
dolmadan taze yilizeye 200-500 mikron veya 300-800 mikron kuvars kumu doygunluga kadar serpilir.
Kiirlenme sonrasi fazla kum siipiriiliir ve uygun bir son kat ile kapatilir.

o Uriin tek kat uygulanir. Diizeltme amagh ¢ok kath uygulamalarda kat kabul siiresi (23°C'de en ge¢ 48 saat)
asilmamalidir; asilmasi durumunda alt katman mekanik yontemlerle piirtizlendirilmelidir.

¢ Renk farki olusmamasi icin ayni alanda ayni lot numarasina sahip iirtin kullanilmahdir.

Uygulama sonrasi yiizey en az 24 saat yaya trafigine kapali tutulmali ve 48 saat boyunca su temasindan

korunmalidir. Uriin, 23°C'de 7 giin sonunda tam kiiriinii alarak mekanik yiiklere ve kimyasal etkilere kars: nihai
dayanimina ulagir.

Kimyasal Dayanim

Asitlere dayanim

Silfiirik asit (H2504) %10 3~2
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Siilfirik asit (H2S04) %20 3~2
Hidroklorik asit (HCI) %10 3~2
Hidroklorik asit (HCI) %20 3~2
Nitrik asit (HNOs3) %10 3~2
Nitrik asit (HNO3) %20 2
Asetik asit (CH3COOH) %10 3~2
Asetik asit (CH3COOH) %20 2
Laktik asit (CHsCHOH-COOH) %10 2
Laktik asit (CHsCHOH-COOH) %20 2~1
Formik asit (HCOOH) %10 2
Formik asit (HCOOH) %20 2~1
Kromik asit (H2Cr04) %10 2

Alkalilere dayanim

Sodyum hidroksit (NaOH) - 3

Coziicii ve digerlerine dayanim

Ksilen - 2
Etil alkol - 2
Solventler - 2
Mineral yaglar, yakitlar (motorin, benzin) - 3
Deniz suyu / tuz ¢ozeltileri - 3

3 Adi gecen kimyasallara kars1 ¢ok dayaniklidir.

2 Adi gecen kimyasallara karsi dayaniklidir.

1 Ad1 gecen kimyasallara karsi dayaniksizdir.

4

Iki deger arasinda egilim gésterir.

Tabloda yer almayan kimyasallarin bulundugu ortamlar icin firmamiza danisimiz. Degerler +23°C'de, 7 gtinliik kiir siiresi sonunda
laboratuvar kosullarinda elde edilmisgtir.

Sinirlamalar

Uriin, zemin ve ortam sicaklig1 +10°C ile +30°C aralifinda iken uygulanmalidir.

Yiikselen nem sorunu bulunan zeminlerde uygulanmamali, uygulama oOncesi mutlaka teknik servise
danisilmalidir.

Karisima su, solvent veya tiner ilave edilmemeli; lirtin inceltilmemelidir.

Karisim hazirlandiktan sonra belirtilen kap émrii icinde tiiketilmelidir; siiresi gegen karisim kullanilmamalidir.
Kaplama tam kiiriinii almadan iizerine yiik bindirilmemeli veya arag trafigine agilmamaldir.

Uriin UV dayanimh degildir; dogrudan giines 15181 altinda sararma ve renk degisimi olabilir. Dis mekan
uygulamalarinda UV dayaniml alifatik poliiiretan son kat ile kapatilmalidir.

Uygulama alaninda 1sitma gerekiyorsa yalnizca elektrikli, 1lik hava iifleyen sistemler kullanilmalidir; gaz, yag ve
parafin yakith 1siticilar kullanilmamalidir.

Donmus, 24 saat icinde donma riski olan, dogrudan giinese ve riizgara acik alanlarda uygulama yapilmamalidir.

Catlaklarin uygulama oncesi dogru sekilde degerlendirilmemesi ve tamir edilmemesi, ¢atlagin kaplamaya
yansimasina ve servis 6mriiniin kisalmasina neden olabilir.

Uygulama, iiretici tarafindan onaylanmamis baska kimyasallarla karistirilarak yapilmamalidir.
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Aletlerin Temizlenmesi

Kullanilan alet ve ekipmanlar, {riin sertlesmeden 6énce COATIX® T 9100 Epoxy Thinner ile temizlenmelidir.
Sertlesmis ve/veya kiir almis malzeme sadece mekanik yontemlerle uzaklastirilabilir.

Depolama Kosullar1 ve Raf Omrii

Uriin ambalajlarinin kapaklar1 kapali ve etiket bilgileri tam olmaldir. ik giren ilk ¢ikar kuralina dikkat edilerek son
kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama ortami kuru, serin ve iyi havalandirilmis olmahdir. Uriin, teknik
emniyet bilgileri ve yasal ylikiimliilikler dikkate alinarak depolanmalidir. +15°C ile +25°C arasinda, rutubetsiz
kapali depoda, acilmamis orijinal ambalajinda liretim tarihinden itibaren 12 ay raf émriine sahiptir. Dondan
korunmalidir; A bileseninde kristallesme gorilmesi halinde ambalaj +60°C ile +70°C arasinda 1sitilarak kristaller
giderilebilir.

Giivenlik Onlemleri

Ambalaj iizerinde belirtilen emniyet isaret ve uyarilarina dikkat edilmelidir. Uriine ait Giivenlik Bilgi Formu'nda
(GBF) belirtilen saglik ve giivenlik bilgilerine uyulmalidir. Uygulama sirasinda yeterli havalandirma saglanmali;
maske, eldiven, gozlilk ve koruyucu is elbisesi kullanilmalidir. Uriinle dogrudan temastan kacinilmali ve buhari
solunmamalidir. Temas halinde bol su ile yikanmali; yutulmasi durumunda kusturulmamali ve acilen doktora
basvurulmalidir. Agik ates kaynaklarindan uzak tutulmali ve ¢ocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Sorumluluk

Sirketimiz yalnizca iiriiniin kalitesinden sorumludur. Uriiniin yazih teknik tavsiyeler kapsami disinda herhangi bir
sekilde kullanilmasi, yanlis uygulama veya uygun olmayan kosullarda kullanim dahil olmak iizere, tamamen
kullanicinin sorumlulugundadir. Daha detayl teknik bilgi i¢in iiriin kataloguna basvurabilir veya temsilcilerimizle
iletisime gecebilirsiniz.

Ambalaj

Abileseni 12 kg + B bileseni 3 kg = 15 kg set
Self-leveling kuvarsi (C bileseni): 10 kg torba
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